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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов
Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы
Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.
1.1. Планируемые результаты освоения профессионального модуля
Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 ОПОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:
	Код ОК, ПК
	Уметь
	Знать
	Владеть навыками

	ОК 01
	Определять необходимые ресурсы;
Владеть
актуальными методами работы в профессиональной
и смежных сферах;
	Алгоритмы выполнения работ
в
профессиональной
и смежных областях; Методы
работы
 в профессиональной
и смежных сферах;
	

	ОК 02
	Структурировать получаемую информацию; Применять



средства информационных технологий

для

 решения профессиональных задач Использовать современное программное обеспечение Использовать

различные цифровые
средства
для решения профессиональных задач
	Номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности;
Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств
	

	ОК 03
	Определять
актуальность нормативно-правовой документации

в профессиональной деятельности;
Применять
современную научную профессиональную терминологию;
	Возможные траектории профессионального развития
и
самообразования
	

	ОК 04
	Взаимодействовать

с коллегами, руководством, клиентами
в
ходе
профессиональной деятельности
	Основы проектной деятельности
	

	ОК 05
	Грамотно
излагать
свои
мысли
и
оформлять
	Особенности социального и культурного контекста
	


	
	документы
по
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять  толерантность в рабочем коллективе
	
	

	ОК 06
	Описывать значимость своей специальности
	Значимость профессиональной деятельности
по
специальности
	

	ОК 07
	Определять

 направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности


по специальности осуществлять работу
с
соблюдением принципов


бережливого
производства;
	Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности
	

	ОК 09
	Понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на

базовые
профессиональные темы; Участвовать в диалогах на знакомые
общие
и профессиональные темы; Строить

простые высказывания  о  себе  и  о
своей
профессиональной деятельности;
	Основные общеупотребительные глаголы
(бытовая
и профессиональная лексика);
	

	ПК 1.1.
	Ориентироваться в основных этапах


подготовки месторождения к разработке; Обоснованно


выбирать схемы
работы


горного оборудования; Устанавливать
по


схемам технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других

смесей.
	Способы
добычи
 и переработки

дорожно- строительных материалов; Технологическую последовательность приготовления асфальтобетонных, цементобетонных
и других смесей;

Передовые

технологии добычи
и
переработки дорожно-строительных материалов;
	Приготовления асфальтобетонн ых
и
цементобетонн ых смесей

	ПК 1.2.
	Осуществлять
входной
и приемочный

контроль
качества
дорожно- строительных материалов
	Входной
и
приемочный контроль


качества дорожно-строительных материалов
	Контроля качества дорожно- строительных
материалов


1.2. Обоснование часов вариативной части ОПОП-П
	№
№ п/п
	Дополнительн ые
профессионал ьные компетенции
	Дополнительн ые знания,

умения, навыки
	№,
наименование темы
	Объем часов
	Обоснование включения в рабочую программу

	1
	
	
	Тема 1.4 Асфальтобетонны е смеси и асфальтобетон
	18
	По

 запросу работодателя увеличено количество часов на модуль


для формирования знаний
и
умений: приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей



и
технологической последовательности приготовления асфальтобетонных, цементобетонных и других
смесей непосредственно на строительной
площадке

	2
	
	
	Тема 1.6. Цементобетонные смеси и

цементобетон
	10
	

	3
	
	
	Тема 1.3 Производственны е предприятия
	32
	


2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Трудоемкость освоения модуля
	Наименование составных частей модуля
	Объем в часах
	В т.ч. в форме
практической подготовки

	Учебные занятия
	222
	192

	Курсовая работа (проект)
	-
	-

	Самостоятельная работа
	4
	-

	Практика, в т.ч.:
	108
	108

	учебная
	36
	36

	производственная
	72
	72

	Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 01.01 в форме экзамена

МДК 01.02 в форме дифференцированного зачета УП.01
в
форме
комплексного дифференцированного зачета

ПП.01
в
форме
комплексного дифференцированного зачета

ПМ.01 в форме экзамена
	36
	-

	Всего
	370
	192


2.2. Структура профессионального модуля
	Код ОК, ПК
	Наименования разделов профессионального модуля
	Всего, час.
	В т.ч. в форме практической подготовки
	Обучение по МДК, в т.ч.:
	Учебные занятия
	Курсовая работа (проект)
	Самостоятельная работа
	Учебная практика
	Производственная практика
	Промежуточная аттестация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	ОК 01,
	Раздел 1. Производство дорожно- строительных материалов
	144
	74
	126
	122
	-
	4
	
	
	

	ОК 02,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОК 03,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОК 04,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОК 05,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОК 06,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОК 07,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОК 09,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 1.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОК 02,
	Раздел 2. Организация работы производственных предприятий
	100
	10
	100
	100
	-
	-
	
	
	

	ОК 03,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОК 06,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОК 07,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 1.2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Учебная практика
	36
	36
	
	
	36
	
	

	
	Производственная практика
	72
	72
	
	
	
	72
	

	
	Промежуточная аттестация
	36
	
	
	
	
	
	36

	
	Всего:
	370
	192
	226
	222
	-
	4
	36
	72
	36


2.3.  Содержание профессионального модуля
	Наименование разделов и тем
	Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятий
	Объем, ак. ч. / в том числе

в форме практической подготовки, ак. ч.
	Коды компетенций, формированию которых
способствует элемент программы

	Раздел 1. Производство дорожно-строительных материалов
	144/74
	

	МДК 01.01 Дорожно-строительные материалы
	144/74
	

	Тема 1.1. Основные свойства дорожно- строительных материалов
	Содержание
	10
	ПК 1.1
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05,
ОК 07

	
	1. Понятия "свойства материалов", "физические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение. Истинная плотность, средняя плотность, насыпная плотность. Пористость и пустотность. Влажность /природная/ по массе и объему. Водостойкость, коэффициент размягчения. Морозостойкость, коэффициент морозостойкости

Понятие "механические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение. Прочность и напряжение. Предел прочности при сжатии, изгибе и растяжении. Дробимость при сжатии. Истираемость. Упругость, модуль упругости. Хрупкость. Пластичность.
	2
	

	
	2. Понятие "химические свойства" дорожно-строительных материалов и их значение. Коррозионная стойкость. Атмосферостойкость. Растворимость. Твердение. Прилипаемость /адгезия/. Цементирующая способность.

Понятие "технологические свойства" и их значение. Вязкость. Дробимость. Удобоукладываемость. Уплотняемость. Нерасслаиваемость.

Понятие "эксплуатационные свойства" и их значение. Износостойкость, долговечность. Светотехнические и противогололедные свойства. Ровность покрытия, шероховатость. Коэффициент сцепления.

Пути повышения технологических и эксплуатационных свойств дорожно-строительных материалов
	2
	

	
	В том числе практических и лабораторных занятий
	6
	

	
	1. Лабораторное занятие №1. Определение средней плотности различных дорожно -
строительных материалов.
	2
	


	
	2. Лабораторное занятие №2. Определение истинной и насыпной плотностей
различных дорожно- строительных материалов.
	2
	

	
	3. Лабораторное занятие №3. Определение влажности
различных дорожно-
строительных материалов.
	2
	

	Тема 1.2. Каменные материалы
	Содержание
	14
	ПК 2.1
ОК 01, ОК 02,
ОК 03, ОК 05,
ОК 07

	
	1.Общие сведения о природных каменных материалах. Разновидности природных каменных материалов. Классификация горных пород.

Месторождения природных каменных материалов, применяемых в дорожном и аэродромном строительстве, технические характеристики.

Каменные материалы, применяемые в естественном виде Гравий. Добыча гравия. Технологическая схема разработки рыхлых горных пород. Деление на фракции. Требования ГОСТ 8268, технические характеристики гравия. Виды песка. Технические характеристики, требования ГОСТ 8736.
	2
	

	
	2.Каменные материалы, получаемые в результате механической обработки горных пород Щебень. Технические требования к щебню по ГОСТ 8267. Группы щебня по форме зерен щебня. Группы щебня в зависимости от марки. Деление щебня на фракции. Нормирование содержания пылевидных и глинистых частиц в щебне.

Щебень из гравия, характеристика, качество щебня из гравия, разделение его на фракции, зерновой состав. Технические требования к щебню из гравия по ГОСТ 10260. Применение щебня из гравия. Щебень для строительных работ из попутно-добываемых пород и отходов горно-обогатительных предприятий /по ГОСТ 232554, технические требования, применение. Щебень из природного камня, не фракционированный щебень для строительства искусственных жестких и нежестких покрытий аэродромов по СНиП 2.03.01.
	1
	

	
	3.Переработка горной породы на штучные изделия /бутовый камень, шашка каменная для мощения, брусчатка, бортовые камни, камни для облицовки, плиты тротуарные и другие/, их получение, типы и марки, технические требования, применение в строительстве. Приемка каменных материалов, хранение и транспортирование. Соблюдение правил техники безопасности при приемке и транспортировании. Охрана окружающей среды, рекультивация карьеров, отвалов пустых пород, территорий временных предприятий и других. Сертификация каменных материалов.

Метрологические требования к лабораторному оборудованию для испытания каменных материалов
	1
	

	
	4.Искусственные каменные и керамические материалы. Щебень шлаковый, доменный,
сталеплавильный для дорожного строительства. Разделение щебня на фракции, зерновой
	1
	


	
	состав, классы прочности, марки по морозостойкости. Технические требования по ГОСТ3344 к щебню, применяемому в дорожном строительстве. Щебень и песок аглопоритовые /ГОСТ 11991/, техническая характеристика, применение.

Гравий и песок керамзитовые, технические требования /по ГОСТ 9759/, применение. Керамдор. Песок и щебень перлитовые вспученные, технические требования по ГОСТ 10832, применение. Дорожный ситалл /»Дорсил»/, техническая характеристика и применение.
	
	

	
	5.Кирпич строительный, глиняный обыкновенный /ГОСТ 530/. Кирпич и камень керамические пустотелые пластического прессования по ГОСТ 6316, применение керамического кирпича и камней в дорожном строительстве.

Кирпич и камень силикатные, технические требования по ГОСТ 379, применение. Маркировка, хранение и транспортирование кирпича и камней. Соблюдение техники безопасности при хранении и транспортировании кирпича и камней. Экономическая эффективность применения каменных материалов и изделий.
	1
	

	
	В том числе практических и лабораторных занятий
	8
	

	
	1. Лабораторное занятие №4. Определение истинной и насыпной плотностей,
пустотности и зернового состава песка по ГОСТ 8735.
	2
	

	
	2. Лабораторное занятие №5. Определение влажности, водопоглощения песка. Определение содержания пылеватых и глинистых частиц, органических примесей в

песке по ГОСТ 8735.
	2
	

	
	3. Лабораторное занятие №6. Определение истинной , средней и насыпной плотностей.
Определение зернового состава и прочности на удар по ГОСТ 8269.0.
	2
	

	
	4. Лабораторное занятие №7. Определение влажности, водопоглощения щебня. Определение содержания пылеватых и глинистых частиц. И органических примесей в щебне. Определение дробимости и выявление марки щебня по прочности по ГОСТ

8269.0.
	2
	

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся. Тестирование по теме
	2
	

	
	Содержание
	10
	ПК 1.1


	Тема 1.3 Органические вяжущие материалы
	1. Общие сведения и классификация органических вяжущих материалов. Химический состав, классификация, область применения органических вяжущих материалов. Исходное сырье для приготовления органических вяжущих материалов. Битумы нефтяные вязкие и жидкие. Разжижители, их назначение, поверхностно-активные вещества (ПАВ), их назначение и применение.

Битумы нефтяные дорожные. Битумы нефтяные, дорожные, вязкие: получение, применение. Технические требования к вязким битумам по ГОСТ 22245. Марки вязких битумов .Свойства вязких нефтяных битумов. Методы их определения по ГОСТ 22245. Вязкость, устойчивость против старения, пластичность при низких температурах, адгезия к каменным материалам. Назначение ПАВ в нефтяных вязких битумах, регулирование вводимого количества ПАВ. Адгезионные свойства битума в

соответствии с ГОСТ 11508.
	1
	ОК 01, ОК 03,
ОК 05

	
	2.Битумы нефтяные дорожные. Жидкие битумы, получение. Свойства жидких битумов. Требования ГОСТ 11955. Марки жидких битумов. Применение в строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Полимерно-битумные вяжущие на основе СБС для дорожного строительства., их получение. Технические требования по ОСТ 218-010, ТУ-5718-001-1393728, ТУ- 5718- 005-2642303.Состав, физико-механические свойства, преимущества, область применения.
Дорожные эмульсии. Эмульсии дорожные битумные, получение. Состав и свойства эмульсий. Технические требования по ГОСТ 18659. Классы эмульсий и область их применения. Сертификация органических вяжущих материалов. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение органических вяжущих материалов. Мероприятия, способствующие улучшению качества битума, дегтя и эмульсий.

Охрана труда, мероприятия по обеспечению безопасности работ и противопожарной защиты при получении битумов, и эмульсий. Охрана окружающей среды при получении, переработке и хранении битумов и эмульсий.
	1
	

	
	В том числе практических и лабораторных занятий
	8
	

	
	1. Лабораторное занятие №8. Определение глубины проникания иглы в битум по
ГОСТ 11501.
	2
	

	
	2. Лабораторное занятие №9. Определение растяжимости битума по ГОСТ 33138-2014
и эластичности по ГОСТ 13398-2013.
	2
	

	
	3. Лабораторное занятие №10. Определение температуры размягчения битума по ГОСТ
33142-2014 и температуры хрупкости по ГОСТ 33143-2014.
	2
	


	
	4. Лабораторное занятие №11. Определение сцепления битума с каменными
материалами по ГОСТ 11508 и температуры вспышки и воспламенения.
	2
	

	Тема 1.4
Асфальтобетонные смеси и

асфальтобетон
	Содержание
	32
	ПК 1.1
ОК 02, ОК 07,
ОК 09

	
	1. Минеральный порошок для асфальтобетонных смесей. Роль минерального порошка в асфальтобетоне. Свойства, методы определения. Виды минеральных порошков и технические требования к ним по ГОСТ 32761-2014. Сырье для получения минерального порошка. Активированные минеральные порошки. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение минерального порошка. Охрана труда при работе с минеральным порошком. Охрана окружающей среды при получении

минерального порошка, его транспортировании и хранении
	1
	

	
	2. Асфальтобетон. Определения. Классификация асфальтобетонных смесей в зависи- мости: от вида каменного материала, вязкости применяемого битума и условий применения, от максимального размера зерен минерального материала, от остаточной пористости, в зависимости от содержания щебня или гравия в щебеночных и гравийных смесях и песчаные смеси в зависимости от вида песка и качественных

показателей. Технические требования по ГОСТ 58406.2-2020.
	1
	

	
	3. Асфальтобетон. Требования к материалам для приготовления асфальтобетонных смесей. Структура асфальтобетона. Физико-механические свойства. Методы испытаний асфальтобетонных смесей. Температурная устойчивость асфальтобетона и пути ее улучшения.

Характеристики асфальтобетонных покрытий: износостойкость, ровность, шероховатость и пути их улучшения
	2
	

	
	4. Асфальтобетон. Повторное применение асфальтобетона. Регенерация асфальтобетонных покрытий. Материалы для поверхностной обработки асфальтобетонных покрытий.

Разновидности асфальтобетонных смесей: горячий, песчаный, холодный, их состав, свойства и применение.
	2
	

	
	5. Проектирование и приготовление асфальтобетонных смесей. Цель и основные этапы проектирования состава асфальтобетонной смеси. Расчет состава минеральной части по кривым плотных смесей (для горячих асфальтобетонных смесей). Факторы, обеспечивающие требуемое качество асфальтобетонной смеси.

Пример расчета состава горячей асфальтобетонной смеси. Особенности проектирования состава холодной асфальтобетонной смеси.
	1
	

	
	6. Проектирование и приготовление асфальтобетонных смесей. Технологический
процесс приготовления асфальтобетонной смеси: последовательность операций в
	1
	


	
	смесителях со свободным и принудительным перемешиванием. Схема поточного (непрерывного) изготовления смеси. Технический контроль за процессом

приготовления асфальтобетонной смеси: состав, дозирование, температурный режим и перемешивание.
	
	

	
	7. Проектирование и приготовление асфальтобетонных смесей. Методы и способы испытаний асфальтобетонных смесей (ГОСТ 58406.10-2020). Контроль качества асфальтобетона, взятого из покрытия: отбор пробы из покрытия, приготовление стандартных образцов, определение коэффициента уплотнения, определение зернового состава и содержания вяжущего материала. Метрологические требования к

лабораторному оборудованию.
	1
	

	
	8. Правила приемки, маркировка, транспортирование и хранение асфальтобетонных смесей и асфальтобетона. Охрана труда и обеспечение безопасности работы, про- тивопожарной защиты при приготовлении асфальтобетонных смесей и испытании

образцов. Защита окружающей среды при приготовлении асфальтобетонных смесей.
	1
	

	
	В том числе практических и лабораторных занятий
	22
	

	
	1. Лабораторное занятие №12. Определение истинной и средней плотности, пористости
минерального порошка по ГОСТ 32764-2014.
	2
	

	
	2. Лабораторное занятие №13. Подготовка песков и щебней для асфальтобетонных
смесей.
	2
	

	
	3. Лабораторное занятие №14. Проектирование состава горячего асфальтобетона
традиционным способом.
	2
	

	
	4. Лабораторное занятие №15. Проектирование состава горячего асфальтобетона по
заданию и с использованием программы.
	2
	

	
	5. Лабораторное занятие №16. Приготовление образцов асфальтобетона по ГОСТ
58406.9-2019.
	2
	

	
	6. Лабораторное занятие №17. Определение объемной плотности асфальтобетона.
	2
	

	
	7. Лабораторное занятие №18. Определение максимальной плотности асфальтобетона.
	2
	

	
	8. Лабораторное занятие №19. Определение пустот асфальтобетона.
	2
	

	
	9. Лабораторное занятие №20.Определение разрушающей нагрузки.
	2
	

	
	10. Лабораторное занятие №21. Взятие образцов из покрытия.
	2
	

	
	11. Лабораторное занятие №22. Определение свойств переформованного
асфальтобетона взятого из покрытия.
	1
	


	
	12. Лабораторное занятие №23. Составление технологической карты на асфальтобетон.
Разновидности асфальтобетона.
	1
	

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся. Тестирование по теме
	2
	

	Тема 1.5. Минеральные вяжущие материалы
	Содержание
	10
	ПК 1.1
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 07,
ОК 09

	
	1. Воздушные вяжущие материалы. Известь строительная воздушная, сырье для производства, краткие сведения о получении. Технические требования к воздушной извести по ГОСТ 9179. Применение.

Гидравлическая известь, виды, сорта. Технические требования по ГОСТ 9179. Применение. Романцемент, получение, состав, применение.
	2
	

	
	2. Цементы. Портландцемент, сырье для получения, химический состав. Технология производства портландцемента. Схема производства цемента по мокрому и сухому

способам с обжигом во вращающихся печах. Клинкерные минералы.
	
	

	
	3. Цементы. Краткие сведения о теории твердения портландцемента. Свойства портландцемента и технические требования к нему по ГОСТ 20178. Методы определения стандартных показателей портландцемента по ГОСТ 310.1, 310.3, ГОСТ

310.4, ГОСТ 310.5.
	
	

	
	В том числе практических и лабораторных занятий
	8
	

	
	1. Лабораторное занятие №24. Определение истинной, средней и насыпной плотностей,
тонкости помола по ГОСТ 310.2.
	1
	

	
	2. Лабораторное занятие №25. Определение нормальной густоты цементного теста по
ГОСТ 310.3.
	1
	

	
	3. Лабораторное занятие №26. Определение сроков схватывания .Равномерности
изменения объема цемента по ГОСТ 310.3.
	2
	

	
	4. Лабораторное занятие №27. Приготовление образцов для испытания по ГОСТ 310.4.
	2
	

	
	5. Лабораторное занятие №28. Определение предела прочности при изгибе и сжатии
образцов- балочек. Определение марки цемента по ГОСТ 310.4.
	2
	

	Тема 1.6.
Цементобетонные смеси и

цементобетон
	Содержание
	22
	

	
	1. Цементобетон. Определения "цементобетонная смесь" и "цементобетон". Классификация цемнтобетонной смеси и общие технические требования по ГОСТ Классификация бетонов и общие технические требования, предъявляемые к ним по ГОСТ 25192. Проектные классы для аэродромных покрытий по СНиП 2.02.01.

Требования к материалам для приготовления цементобетонов. Добавки для улучшения свойств цементобетона и цементобетонной смеси.
	1
	


	
	2. Цементобетон. Основные свойства бетонной смеси. Группы бетонной смеси по удобоукладываемости. Влияние на подвижность и жесткость бетонной смеси вида цемента, содержания воды, водоцементного отношения, крупности заполнителей, содержание песка, формы зерен заполнителя. Твердение цементобетона.

Дорожный цементобетон и его особенности. Факторы, влияющие на его прочность и долговечность.
Виды
бетонов:
гидротехнический,
декоративный,
бетонополимерный,
легкий,
, ячеистый. Их получение, состав, марки, применение.

Пути повышения эффективности изготовления железобетонных и бетонных изделий и улучшения их качества
	1
	

	
	3. Проектирование и приготовление цементобетонных смесей. Цель и основные этапы проектирования состава цементобетона. Расчет состава цементобетона по методу абсолютных объемов. Проверка правильности расчета на образцах (кубах и балках),

изготовленных образцов из подобранной смеси.
	2
	

	
	4. Проектирование и приготовление цементобетонных смесей. Определение фактической средней плотности бетонной смеси в уплотненном состоянии. Расчет номинального и полевого состава, коэффициента выхода бетона, расхода материалов

на замес бетономешалки и количества вовлеченного воздуха.
	1
	

	
	5. Приготовление бетонной смеси в бетоносмесителях периодического и непрерывного действия. Технологическая схема приготовления бетонной смеси. Транспортирование, укладка и уплотнение бетонной смеси. Уход за свежеуложенным бетоном. Контроль качества на всех технологических этапах. Метрологические требования к оборудованию бетонных лабораторий. Пути повышения эффективности и улучшения качества цементобетона.
Охрана труда и обеспечение безопасности работы при приготовлении, транспортировке и выгрузке цементобетонной смеси.
	1
	

	
	В том числе практических и лабораторных занятий
	16
	

	
	1.Практическое занятие №1. Расчет состава цементобетона по методу абсолютных
объемов.
	2
	

	
	2.Практические занятия №2-3. Расчет состава цементобетона по заданию.
	2
	

	
	3. Лабораторные занятия №29 – 32. Приготовление пробного замеса, определение подвижности и жесткости бетонной смеси по ГОСТ 10181, приготовление образцов для

определения прочности по ГОСТ 10180 и определение средней плотности бетонной смеси по ГОСТ 12730.
	4
	


	
	4. Лабораторное занятие №33 Расчет номинального и полевого (рабочего) состава
цементобетона, коэффициента выхода бетонной смеси, определение расхода материала на замес бетономешалки и количества вовлеченного воздуха.
	2
	

	
	5. Лабораторное занятие №34. Определение прочности бетона при сжатии на
растяжение при изгибе по ГОСТ 10180. Определение марки цементобетона и класса.
	2
	

	
	6. Лабораторное занятие №35. Неразрушающие методы определения прочности бетона.
Определение прочности бетона ультразвуковым методом по ГОСТ 17624.
	2
	

	
	7. Лабораторное занятие №36. Составление техкарты на цементобетон.
	1
	

	
	8. Лабораторное занятие №37. Сравнительный анализ различных видов бетонов.
	1
	

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся. Тестирование по теме
	2
	

	Тема 1.7. Грунты, укрепленные вяжущими материалами
	Содержание
	4
	ПК 1.1
ОК 01, ОК 02,
ОК 04, ОК 07,
ОК 09

	
	1. Грунты, укрепленные минеральными вяжущими материалами. Цель и методы укрепления грунтов. Применение укрепленных грунтов для строительства и ремонта дорожных одежд, для устройства искусственных оснований жестких и нежестких покрытий аэродромов. Характеристика грунтов с данными их пригодности для укрепления вяжущими материалами. Укрепление грунтов портландцементом и шлакопортландцементом. Виды грунтов, укрепленных этими вяжущими. Укрепление грунтов известью и известковосодержащими вяжущими. Виды грунтов, укрепляемых
этими вяжущими.
	2
	

	
	2. Проектирование состава смесей грунтов с минеральными вяжущими. Требования, предъявляемые к грунтам, вяжущим материалам, отходам промышленности и химическим добавкам.

Приготовление смесей, изготовление образцов для испытаний. Определение предела прочности при сжатии и изгибе. Определение морозостойкости. Требования к прочности грунтов, укрепленных минеральными вяжущими. Требования к грунтам в искусственных основаниях жестких и нежестких покрытий аэродромов по СНиП

2.03.01. Охрана труда и обеспечение безопасной работы при приготовлении и укладке грунтовых смесей, укрепленных минеральными вяжущими материалами. Охрана окружающей среды при укреплении грунтов минеральными вяжущими материалами. Пути повышения эффективности и улучшения качества грунтов, укрепленных минеральными вяжущими материалами.
	
	

	
	3.  Укрепление  грунтов  органическими  вяжущими  материалами.  Виды  грунтов,
укрепляемых органическими вяжущими материалами. Рекомендации по применению
	
	


	
	битумогрунтов для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов в различных дорожно-климатических зонах.

Требования к вяжущим (жидкие медленно или среднегустеющие битумы) для укрепления грунтов. Требования к дорожным эмульсиям по ВСН 140 и технические ука- зания по приготовлению и применению дорожных эмульсий по ВСН 113.

Проектирование состава битумогрунтов, приготовление смеси, формование образцов. Испытание грунтов, укрепленных органическими вяжущими: определение однородности смеси, определение предела прочности при сжатии и изгибе, определение средней плотности, определение степени уплотнения укрепленного грунта, определение полного и капиллярного водонасыщения, влажности и набухания, определение морозостойкости.
Комплексное укрепление грунтов. Укрепление грунтов жидким битумом и добавками извести или цемента. Укрепление грунтов битумными эмульсиями и добавками цемента или извести. Требования к грунтам, укрепленным битумными эмульсиями с добавками цемента, карбомидной смолой для искусственных оснований жестких и нежестких покрытий аэродромов по СНиП 2.03.01. Охрана труда, обеспечение безопасной работы при приготовлении и укладке грунтовых смесей, укрепленных органическими вяжущими.
Органоминеральные смеси и грунты, обработанные органическими вяжущими материалами. Методы испытаний.

Охрана окружающей среды при укреплении грунтов органическими вяжущими материалами. Пути повышения эффективности приготовления и улучшения качества смесей из грунтов, укрепленных органическими вяжущими материалами.
	
	

	
	В том числе практических и лабораторных занятий
	2
	

	
	4. Лабораторное занятие №38. Приготовление образцов из грунтов, укрепленных одним из минеральных вяжущих (цементом) по СН 25. Определение средней плотности

образцов и предела прочности при сжатии и изгибе.
	2
	

	Тема 1.8.
Основы
метрологии, стандартизации и сертификации
	Содержание
	14
	ПК 1.1
ОК 01, ОК 04,
ОК 06

	
	1. Метрология, ее задачи и роль в области  строительства, эксплуатации  и ремонта
автомобильных дорог и аэродромов. Роль и место метрологии в общей схеме системы стандартизации. Государственная функция обеспечения единства измерений.
	2
	

	
	2. Физические величины и их измерение. Системы единиц физических величин.
	2
	


	
	3. Метрологические средства измерений и общие методы измерений. Меры,
измерительные приборы, измерительные преобразователи, измерительные установки и измерительные системы.
	2
	

	
	4. Основные термины и определения в области стандартизации. Принципы
стандартизации. Общая характеристика методов стандартизации
	2
	

	
	5. Основные
положения государственной системы стандартизации в РФ. Система стандартизации. Цели, задачи и основные принципы стандартизации. Концепции

национальной системы стандартизации.
	1
	

	
	6.Основные термины и определения в области сертификации. Система сертификации. Порядок и правила сертификации. Обязательная и добровольная сертификация.
	1
	

	
	В том числе практических и лабораторных занятий
	4
	

	
	1.Практическое занятие №4. Работа с измерительными приборами и нормативными документами по метрологии
	2
	

	
	2. Практическое занятие №5. Работа с ГОСТ по определению качества дорожных
материалов
	2
	

	
	В том числе самостоятельная работа обучающихся
1. Определение соотношения в единицах значения физических величин
2. Изучение содержания и построения общероссийских классификаторов технико- экономической и социальной информацией
	4
	

	Раздел 2. Организация работы производственных предприятий
	100/10
	

	МДК 02.02 Производственные предприятия дорожной отрасли
	100/10
	

	Тема 2.1 Карьеры
	Содержание
	12
	ПК 1.2
ОК 02, ОК 06,
ОК 07

	
	1. Общие понятия о добыче каменных материалов открытым способом. Достоинства и недостатки открытого способа добычи.

Горнотехнические понятия и терминология: элементы карьера; элементы уступа. Классификация карьеров.

Подготовительные работы, их цель и назначение. Ограждение карьера от поверхностных вод, осушение карьера от грунтовых вод. Вскрытие месторождения, способы вскрытия карьера, способы проходки и проведения траншей.

Мероприятия по сохранению природы на территории карьера, сохранение растительного слоя, рекультивация земель.
	4
	

	
	2. Назначение вскрышных работ и требования к ним. Технология вскрышных работ
экскаватором, скрепером, бульдозером.
	2
	


	
	Назначение отвалов, их расчет и выбор месторасположения.
Добычные работы и требования к ним. Экскаваторная разработка каменных пород. Особенности
разработки
песчано-гравийных
месторождений,
применение
гидромеханизации на карьере.
	
	

	
	3. Принципы проектирования карьеров. Общие сведения об изыскании и проектировании притрассовых карьеров. Состав проекта и оформление документации на разработку карьера.

Охрана окружающей среды и техника безопасности при разработке карьера
Общие требования по охране окружающей среды, технике безопасности при работе на различных механизмах и охране труда при разработке карьера
	2
	

	
	В том числе практических и лабораторных занятий
	4
	

	
	1.Практическое
занятие
№6.
Определение
запасов
полезного
ископаемого
и
геологического коэффициента вскрыши по данным геологических разрезов.
	2
	

	
	2.Практическое занятие №7. Принципы проектирования карьера.
	2
	

	Тема 2.2. Буровзрывные работы
	Содержание
	22
	

	
	1. Технологические требования к буровзрывным работам. Состав буровзрывных работ. Определение основных взрывных выработок. Перспективные направления в развитии буровзрывных работ.

Классификация способов бурения, основные типы и марки буровых машин и оборудования. Условия, влияющие на выбор способа бурения.
	6
	

	
	2. Понятие о взрыве и взрывчатых веществах. Характеристики и классификация взрывчатых веществ. Условия хранения взрывчатых веществ, их транспортирование, техника безопасности при обращении с взрывчатыми веществами.

Средства взрывания, способы взрывания и условия их применения. Достоинства и недостатки каждого способа взрывания.
	4
	

	
	3. Классификация методов взрывных работ. Технология выполнения работ при методе накладных зарядов, шпуровом и скважинном методах. Условия их применения. Технологическая последовательность производства массового взрыва.

Порядок оформления документации на производство массового взрыва
	6
	

	
	4. Общие сведения о правилах безопасности при ведении буровых работ, взрывных работ. Порядок допуска лиц для производства взрывных работ. Понятие о границах
опасных зон и правилах подачи сигналов при взрывании.
	4
	

	
	В том числе практических и лабораторных занятий
	2
	


	
	1.Практическое занятие №8. Определение радиусов опасных зон при ведении взрывных
работ.
	2
	

	Тема 2.3
Производственные предприятия
	Содержание
	66
	ПК 1.2
ОК 03, ОК 06

	
	1. Дробление и сортировка горных пород. Сущность процесса дробления. Способы
разрушения горных пород в дробилках. Классификация дробилок и их назначение. Сущность процесса сортировки. Виды сортировок.
	4
	

	
	2. Дробление и сортировка горных пород. Классификация грохотов, технология грохочения каменных материалов. Мокрое грохочение. Технологические схемы
переработки каменных материалов на камнедробильных заводах.
	4
	

	
	3. Технологические процессы обогащения и улучшения каменных материалов.
Количественно-качественная схема переработки каменных материалов. Охрана труда и природной среды на КДЗ.
	4
	

	
	4. Базы хранения и приготовления органических вяжущих материалов. Типы, назначение и классификация битумных и эмульсионных баз. Технологические

процессы подготовки органических вяжущих. Основные узлы баз, их характеристика и назначение.
	4
	

	
	5. Базы хранения и приготовления органических вяжущих материалов. Классификация
битумохранилищ, их устройство. Способы подогрева битума в битумохранилищах.
	4
	

	
	6. Приготовление битумных эмульсий. Передовые технологии приготовления
органических вяжущих материалов.
	2
	

	
	7. Контроль качества битумных материалов и битумных эмульсий. Общие требования по охране труда и окружающей среды при работе на базах хранения и приготовления

органических вяжущих материалов
	2
	

	
	8. Асфальтобетонные заводы. Классификация заводов и особенности их размещения.
Генеральный план АБЗ.
	2
	

	
	9. Асфальтобетонные заводы. Технологические процессы. Выбор технологического
оборудования. Устройство и назначение основных узлов. Асфальтобетонные установки.
	4
	

	
	10.
Асфальтобетонные
заводы.
Особенности
приготовления
литого
асфальта, щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).

Особенности приготовления полимерно-битумного вяжущего (ПБВ).
	2
	

	
	11. Асфальтобетонные заводы. Переработка старого асфальтобетона (регенерация) на
АБЗ.
	2
	


	
	12. Асфальтобетонные заводы. Автоматизация технологических процессов АБЗ и
контроль качества. Общие требования по охране окружающей среды при работе на АБЗ
	2
	

	
	13. Цементобетонные заводы. Классификация заводов и особенности их размещения.
Генеральный план ЦБЗ.
	2
	

	
	14. Цементобетонные заводы. Технологические процессы производства и
оборудование. Основные узлы и агрегаты. Технологическая последовательность приготовления цементобетонной смеси. Классификация смесительных установок.
	4
	

	
	15. Цементобетонные заводы. Особенности организации складов каменных материалов.
Склады цемента и минерального порошка.
	4
	

	
	16. Цементобетонные заводы. Автоматизация технологических процессов и контроль качества продукции. Особенности работы ЦБЗ зимой. Общие требования по охране

окружающей среды работе на ЦБЗ.
	2
	

	
	17. Базы и установки для обработки грунта вяжущими. Классификация баз и особенности их размещения. Генеральный план базы.

Базы и установки для обработки грунта вяжущими. Притрассовые грунтосмесительные установки (ГРУ). Основные узлы установки. Технологические процессы.
	4
	

	
	18. Полигоны изготовления элементов железобетонных конструкций. Назначение
заводов и полигонов изготовления элементов железобетонных конструкций, их классификация. Основные узлы, их расположение на плане заводов.
	4
	

	
	19. Полигоны изготовления элементов железобетонных конструкций. Технология изготовления изделий. Формование изделий и способы тепловлажной обработки.

Контроль качества изделий.
	2
	

	
	20. Охрана труда на битумных базах, асфальтобетонных заводах, заводах изготовления
железобетонных изделий и на цементобетонных заводах.
	2
	

	
	21. Проектирование мероприятий по охране труда и охране окружающей среды на
заводах и полигонах.
	2
	

	
	В том числе практических и лабораторных занятий
	4
	

	
	1.Практическое занятие №9. По заданной годовой потребности в битуме определение
емкости и размеров битумохранилища.
	2
	

	
	2.Практическое занятие №10. Определение площади склада минеральных материалов
для приготовления асфальтобетонной смеси на заданный участок строящейся дороги.
	2
	

	Учебная практика Виды работ:
	36
	


	1. Ознакомление с работой лаборатории
2. Ознакомление с метрологическими характеристиками средств измерений.
3. Составление карты входного контроля материалов.Ведение журнала отбора проб
4. Проверка соответствия свойств дорожно-строительных материалов и изделий установленным техническим требованиям и условиям. Ведение журналов текущего контроля свойств материалов.

Применение нормативно- технической документации
5. Сертификация продукции в строительстве (щебня, песка строительного).Декларирование продукции (щебня).
	
	

	Производственная практика Виды работ:

1. Ознакомление с деятельностью организации
2. Работа в карьере.
3. Работа на АБЗ.
4. Работа на битумной базе.
5. Работа на ЦБЗ
6. Работа на заводе или полигоне по изготовлению железобетонных изделий
	72
	

	Промежуточная аттестация
	36
	

	Всего
	370
	


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Кабинеты: «Материаловедение»; «Производственные предприятия», оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Лаборатория «Дорожно-строительные материалы», оснащенная в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Мастерские Зона под вид работ «Цифровая трансформация технологических процессов строительно-монтажных работ», Зона под вид работ «Цифровые системы управления в строительстве», Зона под вид работ "Строительные машины", Зона под вид работ "Дорожные машины", оснащенные в соответствии с приложением 3 ОПОП-П.

Оснащенные базы практики в соответствии с приложением 3 ОПОП-П. Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет.

3.2. Учебно-методическое обеспечение
3.2.1. Основные печатные и электронные издания
1. Абдулханова, М. Ю. Технологии производства материалов и изделий и автоматизация технологических процессов на предприятиях дорожного строительства: учебное

пособие.
—Москва:
СОЛОН-Пресс,
2020
—
576c. http://www.iprbookshop.ru/90327.html.
2. Зайченко, Н. М. Модифицированные цементные бетоны для устойчивого развития: учебное пособие. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2020— 559c.https :// www . iprbookshop . ru
/70268 . html.
3. Ильина, Л. В. Вяжущие вещества. Материалы и изделия на их основе для дорожного строительства [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2020 — 189c. http://www.iprbookshop.ru/85885.html.
4. Тагиева, Н.К. Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов: учебник. – М.: Академия, 2021 –272с.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Код ПК, ОК
	Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций)
	Форма контроля и методы оценки

	ПК 1.1
	Объясняет и комментирует процесс выполнения работ по производству дорожно-строительных материалов;
	Экспертное наблюдение выполнения теоретических и практических заданий, тестирования, в т.ч. при прохождении учебной и производственной практик; промежуточной аттестации


	ПК.1.2
	Объясняет и комментирует процесс входного и приемочного контроля качества дорожно-строительных материалов;
	Экспертное наблюдение выполнения теоретических и практических заданий, тестирования, в т.ч. при прохождении учебной и производственной практик; промежуточной аттестации

	ОК 01
	Обосновывает постановку цели, выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач;

Адекватно оценивает эффективность и качество выполняемых работ;
	Экспертное наблюдение за деятельностью студента в процессе освоения ПМ

	ОК 02
	Оперативно осуществляет поиск и использование информации, необходимой для качественного выполнения профессиональных задач;

Широко использует различные источники информации, включая электронные;
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения
образовательной программы
Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебным практикам

	ОК 03
	Демонстрирует ответственность за принятые решения;

Владеет самоанализом и оперативным корректированием результатов собственной работы;
	Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения  ситуационных  задач,
оценка тестового контроля.

	ОК 04
	Организовывает работу коллектива и команды, взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности; Демонстрирует конструктивное взаимодействие с обучающимися, преподавателями и руководителями практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач;

Чётко выполняет обязанности при работе в команде и/ или выполнении задания в группе;
Соблюдает нормы профессиональной этики при работе в команде;

Демонстрирует построение профессионального общения с учётом социально-профессионального статуса, ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников
коммуникации;
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения
образовательной программы
Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебным практикам


	ОК 05
	Грамотно владеет устной и письменной речью, ясно формулирует и излагает мысли; Проявляет толерантность в рабочем коллективе;
	Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения
образовательной программы
Экспертное наблюдение и оценка на лабораторно - практических занятиях, при выполнении работ по учебным практикам

	ОК 06
	Демонстрирует рост достижений в учебной деятельности;
Проявляет базовые общечеловеческие, культурные и национальные ценности российского государства в современном сообществе;
	Контрольные работы, зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ), экзамены. Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения  ситуационных  задач,
оценка тестового контроля.

	ОК 07
	Соблюдает нормы экологической безопасности;
Демонстрирует обоснованность выбора направлений ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ;

Применяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности;

Содействует сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективное действие в чрезвычайных ситуациях;
	Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач, оценка тестового контроля.

	ОК 09
	Оперативно и результативно использует общее и специализированное программное обеспечение при решении профессиональных задач;
	Интерпретация результатов выполнения практических и лабораторных заданий, оценка решения ситуационных задач,

оценка тестового контроля.
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